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Aunque los poliuretanos representan la principal clase de elastdmeros sintéticos evaluados para una variedad de
implantes médicos permanentes debido a sus excelentes propiedades mecanicas y buena biocompatibilidad, existen
actualmente numerosas aplicaciones temporales que requieren el disefio de materiales que sean degradados por el medio
biologico. Por este motivo existe un interés importante en el desarrollo de poliuretanos biorreabsorbibles, lo que implica
que los productos de degradacion deben ser reabsorbidos y eliminados in vivo a través de rutas metabdlicas. Resulta
entonces fundamental que dichos productos carezcan de toxicidad, en particular los derivados del componente
isocianato. El empleo de diisocianato de L-lisina (LDI) en la formulacién de poliuretanos ha demostrando ser una
alternativa interesante para la obtencién de materiales para aplicaciones biomédicas debido a que su degradacion
regenera lisina, evitando los problemas asociados con las diaminas aromadticas derivadas de los diisocianatos
comunmente empleados en la sintesis de poliuretanos. La incorporaciéon de extendedores de cadena derivados de
aminoacidos posee el mismo objetivo.1

En el presente trabajo se sintetizaron poli(éster-uretano-urea)s lineales a partir de dioles de e-caprolactona de peso
molecular 530, 1250 y 2000, LDI y etil éster de L-lisina (LIS) como extendedor de cadena, varidndose la relacion
LDI+LIS (denominado segmento duro), se caracterizaron y se determinaron sus propiedades.
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