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Abstract — Se discute primero en términos generales el impacto que estan teniendo los estudios de sistemas poliméricos
relacionados con biosistemas, se destaca el impacto social. Se discute la necesidad que la comunidad de la SPM
enfoque parte de su interés en esta direccion. Finalmente, se discuten en detalle ejemplos concretos en biosensores
insecticidas, empaques de alimentos y regeneracion nerviosa.

Introduccion

La posibilidad de aplicar la ciencia de polimeros a biosistemas no es algo nuevo, ya que ha sido
claro desde principios del siglo pasado que los biosistemas estdn formados basicamente por
macromoléculas copoliméricas complejas. Sin embargo en los tltimos afios la madurez de la ciencia
de polimeros ha permitido que estos estudios tengan un impacto creciente y cada vez produzcan
resultados mas completos y utiles. Es de particular importancia cuando estos biositemas estan en el
campo de la salud y el medio ambiente.

La comunidad estudiosa de los polimeros en nuestro pais no ha participado en un esfuerzo
proporcional al de la comunidad mundial, y es muy importante que se plantee la manera de
impulsar este campo ya que esta es una vinculacion directa con problemas de gran importancia para
el pais. A continuacion, se describen trabajos interdisciplinarios que buscan ejemplificar el
potencial que tenemos en esta direccion.

Resultados y Discusion

Biosensores. Los polimeros conductores han mostrado que su gama de aplicaciones es muy amplia
y uno de sus principales problemas es su fragilidad y baja procesabilidad. Para superar esta baja en
propiedades mecanicas se trabajo con mezclas de polimeros conductores que mantuvieron una
conductividad alta y sus propiedades permitieron el manejo de peliculas delgadas ( 1mm). Estas
peliculas fueron probadas como sensores quimicos, y finalmente probadas como biosensores para la
determinacion de urea y acido urico [1-3].

Fungicida. Los usos de polimeros naturales también han tomado fuerza, uno de los que presentan
grandes posibilidades es el quitosano obtenido de moluscos como el camardn. El proceso
proporciona quitina y quitosano, éste ultimo es soluble en agua ligeramente acida (0.1M acido
acético). El biopolimero presenta una actividad antifungica, retrazando la germinacion de esporas y
en combinacién con la temperatura sus resultados mejoran dandole una posibilidad importante de
aumentar el tiempo poscosecha de varios cultivos [4].

Caracterizacion de la actividad superficial de exopolimeros en lodos nitrificantes. El reactor
para proceso anaerdbico de manto de lodos de flujo ascendente, UASB es el mas utilizado para el
tratamiento bioldgico anaerobio de aguas de desecho. Para su operacion exitosa se requiere de una
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biomasa altamente activa y con buena capacidad de sedimentacion. Uno de los grandes problemas
de este proceso es la pérdida de estabilidad del lodo, la cual se puede asociar a la producciéon de
exopolimeros y proteinas. Se presenta la evaluacion del efecto de esta produccion en la actividad
superficial del lodo, con lo cual se tiene una manera efectiva de evaluar su estabilidad para tomar
medidas correctivas y mantener el proceso.

Mezclas de polimeros naturales para empaques. El quitosano es un biopolimero catiénico
obtenido a partir de fuentes renovables, no toéxico y biocompatible, capaz de formar peliculas
homogéneas y libres de defectos, con buenas propiedades mecénicas y de permeabilidad, las cuales
pueden ser utilizadas para elaborar empaques debido a su alta resistencia. Se probaron empaques de
mezclas de quitosano comparando sus propiedades con empaques de polietileno y celofan. Los
resultados muestran un alto retardo en la germinacion de hongos implantados en muestras de queso,
los empaques conteniendo quitosano permiten un mayor tiempo de anaquel sin contaminacion [5].

Regeneracion nerviosa en médula espinal. Las lesiones de médula espinal son una de las cargas
mas importantes para la sociedad, por sus efectos en la calidad de vida y su impacto econémico. La
médula espinal como parte del sistema nervioso central, es un ensamble complejo y multifuncional
muy dificil de reproducir y por lo tanto cuando se dafia es muy dificil de reparar. La participacion
de materiales poliméricos en la regeneracion de la médula no ha sido muy exitosa, sin embargo,
recientes experimentos nos permiten ser optimistas con resultados preliminares muy alentadores. La
insercion de polimeros en animales con seccion total de médula, ha dado como consecuencia una
recuperacion funcional importante. La histologia muestra regeneracion del tejido nervioso y
biocompatibilidad del polimero que ademads limita los dafos de la lesion.

Conclusiones

Estos ejemplos son solo parte de lo que se estd haciendo en diferentes laboratorios, pero sigue
siendo una labor que necesita impulso y apoyo.
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