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ESTUDIO DEL EFECTO DE LA SOLUBILIDAD DEL MONOMERO EN LA
FASE ACUOSA EN LA POLIMERIZACION EN MICROEMULSION,
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Resumen — En trabajos anteriores se han realizado estudios del efecto que tiene la solubilidad del mondémero en la fase
acuosa en la polimerizacion en microemulsién, usando mondmeros quimicamente distintos, todos ellos con
caracteristicas cinéticas y fisicoquimicas (densidad, propagacion, distribucion, difusion, etc.) diferentes. En este trabajo
se presenta el estudio cinético (y de caracterizacion) de la polimerizaciéon en microemulsion de tres metacrilatos, los
cuales presentan estructura quimica semejante diferenciandose solamente en la longitud del grupo metacrilato el cual no
participa en la reaccion pero si influye en la solubilidad de estos en la fase acuosa. Con lo anterior se pretende aislar lo
mas posible el efecto de la solubilidad del mondémero en la fase continua. Las microemulsiones fueron estabilizadas con
dodeciltrimetil bromuro de amonio e iniciadas con persulfato de potasio (KPS). Todas las reacciones presentan dos
intervalos de velocidad de reaccién. Se observo que la conversion final y las velocidades de reaccion disminuyen
conforme la solubilidad del mondémero en fase acuosa es menor. Ademas se observa que la solubilidad del monoémero
afecta los pesos moleculares y tamafios de particula, los cuales estan entre 28 y 35 nm.
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